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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S -00.01.01
Roboty kanalizacyjne — kanaty sciekowe z tworzyw
sztucznych
KANALIZACJA DESZCZOWA

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych.
Roboty montazowe kanatow z tworzyw sztucznych
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1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj 3cego.

.Projekt zagospodarowania terenu w ramach odnowy centrum miejscowosci Jangrot” - ETAP .
Niniejsza specyfikacja obejmuje branze technologiczng: kanalizacje deszczowsa.

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanatow (grawitacyjnych) z tworzyw sztucznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy budowie i montazu kanatéw deszczowych oraz obiektéw i urzadzenh na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie kanatéw kanalizacyjnych wymienionych wyzej sq: wykopy,

umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu kanatow w przypadku

wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanatow

kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robat:

1.4.1. Budowa kanatu deszczowego z rur z tworzyw sz tucznych o srednicy [0250mm o
tacznej dlugo s$ci: L =3,0mio srednicy 0200m o tacznejdiugo $ci: L= 36,0 mb wraz ze
rewizyjnymi studniami betonowymi o $rednicy 01000mm (2szt) oraz z ulicznymi
wpustami deszczowymi, betonowymi o $rednicy 0O500mm (4szt), a tak ze z wlotem
kanalizacyjnym oraz separatorem i odcinkami przykan alikow @ 160 mm ot gcznej
dtugo $ci 4,40 mb.

1.4.2. Budowa odcinkéw przykanalikow kanalizacyjnyc h (podt aczen wpustéw) z rur z
tworzyw sztucznych o $rednicy [0200mm itacznej dlugo $ci L = 35,00m wraz z
ulicznymi wpustami deszczowymi, betonowymi o srednicy [O500mm (3szt).

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

POJECIA OGOLNE
. Sie€ kanalizacyjna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych oraz wod roztopowych.
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Przykanalik — jest to przewdd przeznaczony do doprowadzenia sciekéw opadowych i wod
roztopowych ujetych za posrednictwem ulicznych wpustéw deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna wlazowa (przetazowa) — budowla lub gotowy element

0 srednicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element

0 srednicy mniejszej niz 800mm dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych z
powierzchni terenu, zabudowana na kanalizaciji.

Wopust uliczny - budowla lub gotowy prefabrykowany element (betonowy, PE lub PP)
stuzacy do ujecia $ciekéw opadowych i wod roztopowych sptywajacych powierzchniowo.
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej wiazowej,
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

Komin wlazowy - jestto szyb pionowy, taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajgcy komin ztazowy z
otworem pod wlaz kanatowy.

Pier$cien odci azajacy - jest to prefabrykowany element zabudowywany na studzience
kanalizacyjnej, stuzacy do przenoszenia obcigzen pochodzgcych od ruchu pojazdow.
Wiaz kanatowy — jest to element wykonany z zeliwa, naktadany na otwor w ptycie
nastudziennej i stuzacy do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Stopnie ztazowe - sg to elementy mocowane do pionowej sciany komina i komory
roboczej studzienki, stuzgce do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Spocznik — czesc¢ dna studzienki, miedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia kanatow i rurociggéw podziemnych,
ktorego diugos¢ jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych
z PE i PP lub betonowych i zelbetowych, ktérego wymiary sg zblizone do wymiarow
przekroju poprzecznego obiektu.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujace
pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgce ten wykop przed obsunieciem.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres rob6t ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

Odwodnienie wgt ebne — polega na ujeciu wody w gitebi podioza gruntowego za pomocg
réznych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrow itp.).

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
odprowadzane z tej studzienki za pomoca pompy.

Szeroko $€ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on
staty dla calej dlugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu
obiektowego.

Gleboko $¢ wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi
wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna kanatu lub rurociggu
dotyczgca wewnetrznej scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle piaskowa lub
mieszanka piaskowo — zwirowa, ktdra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu,
posiadajgca odpowiednig granulacje, majaca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz
do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.
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1.6.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle piaskowa lub
mieszanka piaskowo — zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki,
posiadajgca odpowiednig granulacje, majgca za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek
W 0Si poprzecznej.

Zasypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka , zwykle mieszanka
piaskowo — zwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy
odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozadanymi
naciskami punktowymi lub nierownomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie

Z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i studzienek, przeznaczony do
odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Przewiert — jest to skrzyzowanie z przeszkoda (ciekiem, droga), wykonywane bezkolizyjne
(metoda bezwykopowa) stalowg rurg przewiertowg, w ktérej uktadany jest rurociag
kanalizacyjny.

Rura ostonowa — jest to skrzyzowanie z przeszkoda (uzbrojeniem podziemnym, droga),
wykonywane w wykopie otwartym - rura stalowa lub PE w ktorej uktadany jest rurociag
kanalizacyjny, rura dwudzielna PCV lub PE zakfadana na istniejgce kable.

Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych,
Z gruntu do przewodu.

Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow z przewodu do gruntu.

Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, poleceniami Inspektora
nadzoru i sztukg budowlang. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.7.

Dokumentacja rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych.

Dokumentacje robét montazowych stanowig;

(0]

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegoblowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1133, dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest pozwolenie
na budowe.

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
—Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jw.

dziennik budowy prowadzony zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia — Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.06.2004r. o wyrobach
budowlanych - Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3 pkt. 14
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 07.1994 r. — tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pbzniejszymi zmianami,
Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody wg CPV: dziaty, grupy robot, klasy robot oraz kategorie robot.

45000000-7  Roboty budowlane.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Kategoria robat:

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych.

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej.

2.0.  Wymagania dotycz ace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.0.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i

zagranicznych. Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang,
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub aprobate techniczng COBRTI INSTAL lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonaweca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inzyniera.

2.1. Rodzaje materiatdw

2.1.1. Rury i ksztattki.

Do budowy kanatéw do odprowadzania sciekOw przyjeto materialy wg ponizszego zestawienia:
rury i ksztaltki kielichowe z tworzyw sztucznych PVC — U litych (zgodnie z normg PN-EN
1401:1999) do kanalizacji taczone na uszczelki posiadajgce aprobate techniczng wydang przez:
COBRT/I"Instal” — Warszawa: Rury i ksztaltki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w
normach PN-EN 13598:2005.
- klasy S o wytrzymatosci SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN8. Rury w drogach,
poboczach drég, podjazdach i parkingach oraz terenach narazonych na zwiekszone
obcigzenia muszg dodatkowo posiada¢ aprobate IBDiM:

a) srednicy 0250mm i grubosci scianek 7,3mm
b) srednicy 0200mm i grubosci scianek 5,9mm
C) Srednicy J160mm i grubosci scianek 4,7mm

Jezeli zostang zastosowane inne rury i ksztaltki to muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki
tego Producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty
Inspektora Nadzoru i przysziego uzytkownika sieci.
1. Bloki oporowe i podporowe.
Na rurociggach grawitacyjnych z tworzyw sztucznych nie stosuje sie tradycyjnych
betonowych blokéw oporowych.
2. Rury dwudzielne typu AROT stosowane na zabezpieczenia kabli energetycznych i
teletechnicznych.
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3. Zwir filtracyjny: kruszywo o granulacji 16 + 31,5mm.
4. Studzienki na kanalizacji DN1000 betonowe wg pkt. 2.1.2
5. Studzienki $ciekowe betonowe DN500wg. pkt 2.1.3

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabr  ykowanych.

Studzienki kanalizacyjne betonowe ztozone sg z nastepujacych czesci:
o Przykrycie studni
- pierscien odcigzajacy
- piyta przykrywkowa nastudzienna z wtazem kanatowym zeliwnym
o Komora studni — sktadajgca sie z kregéw studziennych
o Podstawy studni (dno) — jest prefabrykatem z plytg denng i wyprofilowanym korytem ( kinetg )
przeznaczona do przeptywu sciekow z ksztaltkg przytaczna lub otworami pod ksztailtki oraz
spocznikiem (powierzchnig dna pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej). Dno studzienki
nalezy wykonac jako monolityczne potgczenie sciany bocznej z ptyta denng. Do potaczenia
kinety z kanalizacjg nalezy stosowaé w przejsciach przez sciany studzienek odpowiednie tuleje
ochronne. Wykonawca rob6t powinien uzgodni¢ z producentem studni dostawe w/w tulej
ochronnych, gdyz nalezy je osadzi¢ w $cianach w czasie zageszczania betonu.
Elementy studzienek majg odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace ztgcze
(zamek) umozliwiajace szczelne potgczenie elementéw za pomocg uszczelek elastomerowych.
Do studni wlazowej schodzi sie za pomocg zamontowanych na sciankach elementéw zeliwnych
stopni ztazowych wg PN-64/H-74086. Montaz poszczegolnych elementow powinien by¢ wykonany
zgodnie z instrukcjg producenta.
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999
Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy B45 o wspotczynniku
wodoszczelnosci W8 o srednicy wewnetrznej studzienki [J1000m i wysokosci komory roboczej h =
2,0m z wyjatkiem przypadkoéw gdy giebokos$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg na uzyskanie tej wysokosci.

Studzienki betonowe muszg spetniac¢ szereg warunkéw, a przede wszystkim posiadac:

. wystarczajgcg wytrzymatosé przeciwstawiajgca sie wptywom réznych obcigzen, w tym
drogowych,

. wystarczajgca wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

. 100% szczelnos¢ na catej wysokosci studzienki,

. dostateczng trwato$¢ uzytkowa,

. zapewnia¢ mozliwos$¢ podigczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nig;.

. zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

. spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizaciji.

. posiadac Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong
do tego jednostke np. aprobate techniczna.

. powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie potaczenia elementéw studzienek powinny by¢ na uszczelke gumowa. W gruntach

suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracjg wéd opadowych do kanalizacji

deszczowe;j.

Studzienki muszg byc¢ przystosowane do transportu sciekéw opadowych — zgodnie z PN-80/B-

01800.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 cze$¢ 1,

natomiast uszczelki DIN 4060.

Ciezkie elementy studzienek powinny miec¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace

do ich zatadunku, wytadunku i montazu.

Obsypka studzienek piaskiem i zwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy skladowe studzienki:

a) Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ srednice wewnetrzng d = 1000 mm. W
projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje kinet:
- kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,
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b)

d)
e)

f)

9)

h)

- kineta zatlomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

W przejsciach przez Sciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie tuleje ochronne.

Kregi komory i komina —d = 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na
budowie wymaganej wysokosci studzienki. Kregi sg wykonane w nastepujacych
wielkosciach:

- d=1000mm, h= 250mm

- d=1000mm, h= 500mm

- d=1000mm, h= 1000mm

Ponadto kregi musza by¢ wyposazone zeliwne stopnie ztazowe lub w drabine zejSciowg z
materiatu odpornego na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi tgczone sg z
dnem oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Pier scien wyrbwnawczy - stuzy do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego
wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Ptyta nakrywcza — d =1640/600mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do
osadzenia wilazu kanatowego.

Pierscien odci gzajacy — d =1640/250mm - umozliwiajacy przeniesienie obcigzen
wynikajacych z ruchu kotowego na podioze

Pier cien dystansowy - stuzy do regulacji wysokosci osadzenia wlazu. Pierscienie
dystansowe faczone sg za pomocg zaprawy betonowej. Pierscienie sg wykonane w
nastepujgcych wielkosciach:

- d =625mm, h = 60mm,

- d =625mm, h = 80mm,

- d =625mm, h =100mm

Wiaz zeliwny — powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz
zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-
74124, dotyczacej wtazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
Stopnie ztazowe - sg osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek.
Stopnie powinny by¢ zamontowane mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowej 250
+5mm, oraz w odlegtosci poziomej w osi stopni 272 +10mm. Stopnie ztazowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Studzienki O 500 mm

A.

B.

Wopusty zeliwne uliczne

Wopusty uliczne powinny posiada¢ klase nosnosci D-400

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 500 mm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm z betonu klasy B25

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg StOS

Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosc¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B15

3.0. Wvymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.0.

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé p6zniej zmieniony
bez jego zgody.

4.0.  Wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.0.

4.1. Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Rury nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonych do poruszania sie po drogach

publicznych. Elementy diugie wystajace poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane

na czas transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogowymi. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Wytadunek rur w wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg

umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi na wigzce z lin

metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m,

- przy dilugosciach rur wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczac | =
1,0 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1,0m,

- przewdz powinno wykonywac sie przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- podczas transportu, rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkdw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioze tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne sciany skrzyni samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur tworzywowych.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowa nychi ich
elementow prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas

transportu musza byC¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie

usztywnienia z przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich

materiatdw. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu

powinny by¢ one uktadane na elastycznych podkfadach.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomocg minimum

trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wymagania dotycz gce przewozu wiazoéw kanatowych

Wiazy kanatlowe moggq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy nalezy ustawi¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie

podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé w warstwach w zaleznosci od $rodka
10
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transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i faczy¢ taSma stalowa.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek z tworzyw sz tucznych.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40<C.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Nalezy scisle stosowaé szczegbdtowe wytyczne skltadowania, ktére podajg Producenci w ,Instrukcji
montazowej ukfadania w gruncie rurociggow.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych stosow lub
pojedynczych rur.

Przy diugotrwaltym skiadowaniu (kilkka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub poprzez wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji oraz umozliwi¢ im swobodne przewietrzanie.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy jedna na drugiej do maksymalnej
wysokosci 3m w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) lub w niepetnych wigzkach mozna je uktada¢ w stertach
na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2.5cm i w
rozstawie co 1-2m. Stosy nalezy zabezpieczy¢ bocznymi wspornikami, najlepiej drewnianymi,
zamocowanymi w maksymalnych odstepach co 1,0-2,0m. Wysokosc¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50
mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.

Rury o r6znych $rednicach i grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograni-
czenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1 -2 m..

Rury majg na obu koncowkach zaslepki ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zigczy.

4.4.2. Uszczelkii smary dot aczenia rur.

Uszczelki i pierscienie uszczelniajgce (manszety, ztgczki rurowe), muszg by¢ przechowywane
oddzielnie od rur, tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich kontenerach w ciemnym i
chtodnym pomieszczeniu, z dala od $wiatta stonecznego oraz grzejnikéw i substancji, ktére mogg
oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skiadowaé na placu sktadowym na otwartej utwardzonej
przestrzeni o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.
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4.4.4. Skltadowanie wiazow i innych elementow _ zeliwnych.

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco.

Elementy mogg by¢ skladowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Elementy w miejscu skladowania powinny by¢
utozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub luzem w stosach w spos6b uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosé przeliczenia.

5.0. Wymagania dotycz ace wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.0.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przedmiotowa kanalizacja.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

. ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robo6t rozbiérkowych) oraz wywozu gruntow
nieprzydatnych do wykonywania zasypéw,

. ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

. ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

. ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

. wytyczenie osi wykopu,

. zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

5.2. Warunki przyst gpienia do robdt.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy:

. dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu i studzienek oraz rurociggu a nastepnie
trwale oznaczy¢ w terenie. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Podstawe do wytyczenia sieci kanalizacyjnej, stanowi Dokumentacja Projektowa oraz

Prawna.

Tyczenie jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi
geodezyjnej dla calej inwestycji.

. wykonac¢ wykopy z umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

. obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

. przygotowac podtoze pod kanat i studzienki zgodnie z dokumentacja.

5.3. _Roboty monta_zowe

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” , PN-ENV 1046 ,Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych” oraz norm: 1SO 4435 ,Rury i ksztattki do sieci
drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)" i ,Ksztattki z polietylenu.
Wymagania i badania”.

i PN-EN 13598 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyczny polichlorek winylu (PVC-U)
polipropylen PP i polietylen PE”.

Piasek na podsypke i obsypke rur wg Polskiej Normy: PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podzial, normy i okreslenia.

Materiat podsypki i obsypki nie moze zawiera¢ kamieni.

Podtoze nalezy wykonac z podsypki piaskowej o grubosci 20cm.
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Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. Montaz
kanatéw moze sie odbywa¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkOw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu i na catej dtugosci powinny
przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu.

Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Montaz rur rozpoczyna sie dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Rury ukfada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposaéb eliminujacy odksztatcenia kielicha.
Metody tgczenia rur Wykonawca powinien zatwierdzi¢ z uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.

5.3.1. Polaczenia rur i ksztaltek

Przed montazem rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i

zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byC¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione

nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym speitnienie
wymaganh okreslonych w normie.

Potaczenia kielichowe na wcisk:

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong

uszczelkg do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego

utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg0llng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury

w kielich.

Wymagania dla uktadania rur zostaly opisane w:

1. Polskiej Normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”,

2. normie 1SO 4435 ,Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)"i ,Ksztattki z polietylenu. Wymagania i badania”

3. normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemig”.

Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

- osie tgczonych odcinkéw uregulowaé odpowiednimi podktadami.

Wykonawca powinien metody tgczenia rur zatwierdzi¢ z uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.

5.3.2. _ Studzienki kanalizacyjne _betonowe.

W miejscu lokalizacji studzienki nalezy przygotowaé warstwe podsypki, ktérg nalezy odpowiednio

wypoziomowac zgodnie z wytycznymi producenta.. Przy ustalaniu poziomu podsypki nalezy

zwroci¢ uwage na to, ze poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczenia rur

kanalizacyjnych (wlot i wylot).

W Polskiej Normie PN-EN 752-1/2000 dotyczacej kanalizacji nie precyzuje sie doktadnosci

wykonania, gornej czesci studzienek, tj. elementow z prefabrykatow. Jednakze elementy te

powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane. Ponadto w drogach montaz ten nalezy powigzaé z

wymagang dokladnoscig wykonania nawierzchni drogowej.

Katalog budownictwa ,KB” podaje dopuszczalne odchyiki wymiaréw. Dla ptyt nastudziennych

podano nastepujgce tolerancje wykonania:

- grubos¢ + 3 mm,

- odlegtos¢ miedzy srodkiem piyty a srodkiem otworu + 10 mm,

- Poziom gory wtazu powinien by¢ réwny poziomowi projektowanej nawierzchni drogowej,
natomiast w trawnikach powinien wystawa¢ min. 8 cm, nad rzedna terenu projektowanego.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
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- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m zaleca sie
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
Studzienki sktadajg sie z nastepujacych czesci:
Komory roboczej -  ktéra powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
piytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszag niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komina wiazowego - ktéry powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 taczonych na uszczelki. Posadowienie komina nalezy wykonac¢
na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051
Dna studzienki - ktore nalezy dostarczyc¢ jako prefabrykat wzglednie wykona¢ na mokro w formie
piyty dennej z wyprofilowang kinetg. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w
kierunku kinety.
Kinety - w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu), ktora powinna mie¢
przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztait
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowac whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wkazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.
Wypeltnienie wykopu wokaot studni, powinno byé wykonane materiatem sypkim, w taki sposob aby
zagwarantowaé staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni, po
zewnetrznej stronie studni. Zageszczanie obsypki wokot studni powinno sie odbywac sukcesywnie,
w miare postepu robét. Stopien zageszczenia gruntu identyczny jak dla rur kanalizacyjnych.

5.4. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Generalnie teren jest bezwodny w obrebie czwartorzedu. Woda gruntowa wystepowa¢ moze

jedynie lokalnie. Szczegdtowe informacje dotyczace warunkéw gruntowo — wodnych zawarte

zostaty w odrebnej dokumentaciji.

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych przewiduje sie zastosowanie

drenazu pojedynczego lub podwdjnego (w zaleznosci od ilosci doptywu wody do wykopu)

»  Wykopy nalezy odwadniaé pompujac wode bezposrednio z wyrobiska w czasie jego
gtebienia. Po osiggnieciu gtebokosci w dnie wykopu nalezy zaktadac jeden lub dwa dreny (w
zaleznosci od doptywu wody) z rury perforowanej PVC. Drenaz uktada¢ na podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci ok. 0,2m ponizej dna wykopu. Spadek drenéw ma by¢ zgodny
ze spadkami kanalu. Woda z drenéw bedzie odprowadzana do studni czerpalnych
lokalizowanych poza obrysem kanatu na poczatku kazdego odwadnianego odcinka trasy —
orientacyjnie co ok. 50m. Studnie czerpalne nalezy wykonac w rurach betonowych o srednicy

14




Specyfikacja Techniczna — kanalizacja sanitarna CPV 45232400-6
@ 0,60m zapuszczanych 1,0m ponizej dna wykopu. W studniach nalezy zainstalowa¢ pompy
o wydajnosci rzedu Q = 20m*/h przy wysokosci ttoczenia ok. 20m. Po zakonczeniu budowy
na danym odcinku roboczym drenaz nalezy likwidowac.

5.5. Szczegolne warunki bezpiecze rnstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie branzowej nr PN-B-10736.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowaé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Poniewaz wiekszos$¢ robot bedzie wykonywana w drodze gminnej w rejonie istniejgcej zabudowy,
wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania rob6t np. na czas nocy, wykopy takie nie
mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Roboty przy odwodnieniu wykopow na czas budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu, zatem stosowane rozwigzania muszg zapewniac
bezpieczenstwo pracy ludziom pracujagcym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci
kanalizacyjnych.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywaé ze szczeg0lng ostroznosciag i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sg wieksze niz te ktére bedq w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢ na czas
trwania rob6t, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Do obstugi urzadzeh zasilanych
energig elektryczna, powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujacych sieci istniejacych, na trasie
projektowanego kanatu.

Nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, pod
nadzorem jej Uzytkownika. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejacej, ktérg posiada
jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.

Nalezy pamietac, ze ze Sciekdw moga sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszanine
wybuchowag takie jak woddr czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowodor. Moga tez byé
wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy
urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami. W bezposredniej bliskosci
obiektow oraz w szczegolnosci w poblizu wlazow a takze wewnatrz studzienek na czynnej
kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrodia ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majacych juz
potaczenie z siecig istniejaca, powinno sie odbywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatow, analizg sktadu powietrza za pomoca urzadzen
przenosnych, asekuracja, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i P.poz.
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6.0. Kontrola jako $ci robot.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow polegajg na kontroli zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 6.0 Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” oraz zgodnosci z

dokumentacjg projektowg

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz jej

trwania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych” pkt 7 - ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewoddw wraz z potgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza

(metoda L) lub wody (metoda W). Przewdd spetnia wymagania okreslone w normie (podczas

badania przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia mierzony po uptywie czasu badan jest

mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania préby

szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i

wyniki te powinny by¢ decydujgce. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy uzyciu wody,

sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

= 0.15 l/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

= 0.20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

= 0.40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

- m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robét kanalizacji grawitacyjnej powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

% Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polegajace na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

< Badania wykopdéw otwartych obejmujgce badanie materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

+ Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju
i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

+ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

+« Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

+« Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenie gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

+ Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i giebokos¢ utozenia podtoza.

+« Badanie materiatlow uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech
Z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
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% Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1 cm),
badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie polgczenia rur i
prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢
oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur prefabrykatow
nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

+ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

+« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta
wody gruntowej ha zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

+ Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po

probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie na infiltracje.

Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem

drewnianym, natomiast wypeltnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek

przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancie :

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7.0. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 7.0.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowy  ch.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod kanaly oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w
odpowiednich kategoriach.

Jednostkami obmiaru sa;

- wykopy i zasypka - m°,

- umocnienie $cian wykopow - m?,
- wykonanie podtoza -m?® (lub m?®igrubo$é warstwy w m).

7.2. _Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowy  ch.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w
oparciu 0 KNR 2-18) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci kanalizacyjnej — w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
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- gtebokos¢ posadowienia kanatu lub rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dlugos¢ kanatéw mierzy sie wzdtuz ich osi pomiedzy scianami sgsiednich studzienek.

Jednostkg dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy czym diugos¢ rury przyjmowang do

obmiaru liczy sie jako:

. dlugosc rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych

. w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume s$rednic wszystkich dolnych czesci (komér roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

Dla kazdej zastosowanej srednicy rury ostonowej z okreslong gruboscig scianki obmiar liczy sie

oddzielnie.

Jednostkg dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych na kanalizacji deszczowej, jest 1

komplet. Za komplet uwaza sie wszystkie elementy studzienek, tacznie z wyposazeniem

zamontowanym fabrycznie w studzienkach oraz prefabrykowanymi elementami zelbetowymi i

zeliwnymi lub elementami tworzywowymi.

Jednostkg dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym dtugos¢ przewiertu przyjmowang do

obmiaru liczy sie jako: dtugosé rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek

kanalizacyjnych w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek

kanalizacyjnych pomniejszong o sume srednic wszystkich dolnych czesci (komér roboczych)

studzienek zamontowanych na kanalizacji.

Jednostkg dla wykonania robét towarzyszacych wykonaniu przewiertu jest 1 kpl. przy czym za

komplet uwaza sie wszystkie roboty ziemne, szalowania, sciane oporowg wprowadzenie

urzadzenia do wykopu itp.

Jednostkg badania szczelnosci dla kanalizaciji deszczowej jest 1 mb dlugosci kanalizacji na

przewodzie o danej Srednicy. Dlugosc ta liczona jest jako suma odlegtosci miedzy osiami

studzienek kanalizacyjnych (bez potracen). Dla kazdej srednicy kanatu obmiar jest liczony

oddzielnie.

W przypadku wyceny rob6t w oparciu 0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy domowych dokonuje sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokosci posadowienia kanatu, rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;j.

Dlugos¢ kanatéw na odcinkach mierzy sie wzdtuz ich osi pomiedzy zewnetrznymi ciankami
studzienek tacznie w metrach wedtug rodzajéw rur i srednic.

Pozostate pozycje: rury ostonowe, przewierty, studzienki, préby cisnienia jw.

8.0. Odbidr robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 8.0.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

Badania odbiorowe przewodow sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

8.1. Odbiodr techniczny cz_esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020;

- poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdéw, stopien
agresywnosci srodowiska gruntowego, uziarnienia warstw wodonosnych;
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- stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t poprzez podanie znakéw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu;

- przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

¢ Dziennik Budowy;

¢+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

¢ Protokoly przeprowadzonych préb szczelnosci odbieranego przewodu, badania na eksfiltracje i
infiltracje.

Dilugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden przelot

(od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika

Budowy a podpisane przez nadzoér techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;j.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

¢ zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych cisnieniowych i =0,02m dla kanatow grawitacyjnych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac¢ dla przewodow cisnieniowych = 0,05m i = 0,01m dla przewodow
grawitacyjnych,

¢ zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

¢ zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposoéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

¢ zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

¢ zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez gréd i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

¢ zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanatoéw grawitacyjnych.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowacé
utrzymanie przez 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za
pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, jest

przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi

podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —

czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze

technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty

ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

<*

8.2. Odbior techniczny ko nhcowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

¢ zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

¢ zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢ zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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¢ zbadaniu szczelnosci komor i studni kanalizacyjnych, szczegdlnie przy przejsciach kanatow i
rurociggOw przez sciany.

¢ Zbadaniu protokotoéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw

technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi zmianami

podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq

geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na

podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci kanalizacyjny. Konieczne

jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

¢ 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacijg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

¢ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy i sasiadujacej z budowag nieruchomosci.

9.0. Podstawa ptatno sci.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0g0lne” — pkt. 9.0.

9.1. Zakres robot monta zowych obj etych Dokumentacj g Projektow a.

Zakres robot obejmujgcy sumaryczng diugosé kanalizacji do wykonania z rozbiciem na odcinki,
srednice i material jak rowniez ilos¢, rodzaj i materiat studni kanalizacyjnych wraz z robotami
towarzyszacymi jak rozbiorki i odbudowy nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania
zestawiono w dokumentacji projektowej oraz w odpowiednich przedmiarach robaot.
Szczegdblowy zakres realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego na roboty kanalizacyjne
stanowi Umowa podpisana pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno__$ci.

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru kohcowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatldw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego ozhakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty za zajecie terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe obcych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10.0. Przepisy zwi azane.

10.1. Ustawy.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz.1118 z pézn. zm.).

0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz. 177).

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881).

0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z pézn.
zm.).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z pozn.
zm.).

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz.2086).

0 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72, poz.747).

10.2. Rozporz adzenia.

o] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

o] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

10.3. Polskie Normy.

1.

2.
3.
4

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24,
25.
26.

27.
28.
29.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowe;j.
Nieplastyczny polichlorek winylu (PVC-U) polipropylen PP i polietylen
PE.

PN- 93/C- 89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem szklanym i zelbetowe..

PN-EN-124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-H-74051-1 Wiazy kanatowe klasy A15.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PE-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od
biorze.
PN-EN-196-1:, 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-B-19701:, 1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skilad, wymagania i
ocena zgodnosci.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

10.4. Normy bran zowe.

1. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
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BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe. Kregi
betonowe i Zzelbetowe.

10.5. Inne dokumenty.

1.
2.

3.

7.
8.
9

10.
11.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —

COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, — wyd. Arkady,
Warszawa 1989 r.

»Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienia wykopow liniowych” wydanie CEWOK

Warszawa.

ISO 4435:1991 - ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanie w

systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych”.

KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe.

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

,Kanalizacja”. W. Bfaszczyk — Arkady 1983.

Katalog Budownictwa.
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